[bookmark: _GoBack]Приготовление коллоидного раствора серебра.

1 способ: К 200 мл 10% р-ра AgNO3 прибавить смесь 200мл 30% р-ра FeSO4 и 280 мл 40% р-ра цитрата натрия и около 50 мл 10%р-ра NaOH. Выпадает осадок коллоидного серебра, которому дают осесть и промывают методом декантации 4-5 раз 10% р-ром нитрата аммония, затем 2 раза 96% спиртом. После этого осадок центрифугируют и осторожно высушивают на водяной бане или в эксикаторе.

2 способ: К 100 мл 0,001N р-ра AgNO3 капают неск. капель свежеприготовленного р-ра танина и 1 каплю 1% р-ра Na2CO3. При нагревании образуется золь.

3 способ: Восстановление 0,001N р-ра AgNO3 (100мл) при нагревании 0,005% р-ром гидразин гидрата, который прибавляют по каплям.

4 способ: К 30 мл лимоннокислого натрия (0,01 N) прибавляют 0,2 мл 0,25%-ой желатины, 1 мл 0,001 N-го гидрохинона и 2 мл 17%-го AgNO3, значение рН=9,8 раствора добиваются введением буферного раствора. Коллоидные растворы серебра получают при комнатной температуре. 

Существует еще экзотический способ электрораспыления, если вы владеете соответствующим оборудованием, найдете описание в "Руководстве по неорганическому синтезу" под ред. П.Брауэра, М., "Мир", т.4,1985. Получается черный зернистый порошок, содержащий прибл. 97% серебра. Коллоидное серебро растворяется в воде с образованием буро-красного или черного мелкодисперсного золя серебра.
