Приложение 3 -  Испытание на прочность композитных материалов. Инструкция.
1) Вырезать заранее листы из обычной бумаги в количестве 14 штук размером 10х5 
2) 1 группа школьников: Свернуть один лист в трубочку, склеить. Повторить. Должно быть две однослойные трубочки.
[image: ]
3) Две другие группы склеивают между собой 6 листов бумаги послойно, затем также сворачивают в трубочку. Склеивают Взвешивают. Примерно многослойная трубочка на 1/10 грамма тяжелее однослойной. 
Всего должно получится 4 трубочки: 2 многослойные, 2 однослойные.
4) [bookmark: _GoBack]Создается экспериментальная установка: доска кладется с одной стороны на книги, с другой на две вертикальные однослойные палочки. Высота книг и палочек должна быть одинаковая
[image: ]

5) На доску начинают по одному класть учебники школьников. До тех пор, пока палочки не упадут.
6) Тоже самое проделывают с многослойными палочками. 
[image: ] 

Многослойные палочки выдерживают нагрузку примерно в 6 раз больше, чем однослойные.
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