
Приложение 6 – Дополнительное задание

Для создания модели волокнистых, слоистых, «нанокомпозитов» вы можете использовать другие наполнители.
Материалы дополнительные: кусочки ткани,  нитки мулине, бисер, металлические колечки, бусины и тд., ткань, молоток. 
Например
1) Слоистые КМ – использовать кусочки ткани, как наполнитель. При заливке слои ткани нужно выкладывать последовательно. Сначала один кусочек, залить немного, затем второй и тд.  Предложите школьникам самим подумать как сделать слоистый КМ.
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2) Для создания волокнистого КМ – можно использовать нитки мулине. 
Нитки лучше сразу расположить в форме, максимально наполнив её. И затем заливать.
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3) [bookmark: _GoBack]Также можете сделать нанокомпозиты из бисера, или металлических колечек, шариков и тд. Конечно, лучше брать наполнитель в большом количестве. Можно поэкспериментировать с крупными бусинами.
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Испытание на прочность: 
Для испытании возьмите один волокнистый, слоистый, армированный бисером и эпоксидную смолу без наполнителей.
Для испытании вы можете предложить мальчикам (можно пригласить волонтеров-старшеклассников) попробовать разрушить эти КМ.
Как вариант, можно завернуть в тряпочку и ударить молотком по КМ. (лучше это делать на полу) 
При ударах, эпоксидный образец без наполнителей разрушится примерно  с 1-2 раза. КМ будут устойчивее, (в нашем эксперименте КМ с колечками разрушился на 3 ударе (мало наполнителя), волокнистый с 5 удара, а слоистый с тканью не разрушился вообще).
Дети делают  выводы. 
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