Приложение 4 - Инструкция по созданию эпоксидного КМ
1) Напечатайте заготовку на плотной бумаге, вырежьте
[image: ]
2) Раздайте  ученикам заготовки. Предложите согнуть линии перегиба.
3) Далее, для того, чтобы собрать форму нужно приклеить полоску скотча, отрезать. Желательно не попадать скотчем на места склеивания, иначе потом будет трудно наносить клей и собирать коробочку. Старайтесь, чтоб скотч ложился ровно, иначе на материале будут присутствовать линии. (10 минут)
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4) [bookmark: _GoBack]Далее нужно склеить форму с помощью клея. (Удобнее использовать клей Момент). Убедитесь, что по боковинам формы после склеивания нет отверстий (7 минут). Если отверстия есть, подклейте внешнюю сторону формы скотчем. Для прочности и надежности конструкции проклейте скотчем по периметру формы. 
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5) Предложите самостоятельно разлить школьникам смолу и отвердитель. Смешать в пластиковом стаканчике эпоксидную смолу и отвердитель в соотношении 9:1. Не жалейте отвердителя, иначе смола останется такой же липкой после застывания.
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5) Насыпать на дно коробочки бусины, бисер. Начать заливать смесью эпоксидной смолы с отвердителем. Налив немного, насыпать блестки, затем ещё слой эпоксидной смолы, и слой бисера. Не стоит доливать до краев коробочки, иначе возможен розлив.  (5-7 минут) 
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7) Проверить нет ли протекания коробочки.
8) Поставить коробочку сушиться примерно на 12-24 часа. Ни в коем случае не оставлять на открытом окне! При резких перепадах температуры реакция отвердителя и эпоксидной смолы протекает мгновенно, что сопровождается экзотермической реакцией, сильным нагревом! [image: ]

9) Достать полимер из коробочки, подцепив канцелярским ножиком. 
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